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I Informacje podstawowe
Pokrycia podtogowe typu LVT powinny by¢ czyszczone w regularnych odstepach czasu, a intensywno$¢ czyszczenia nalezy

dostosowac do stopnia eksploatacji i charakteru pomieszczenia.
W celu ograniczenia zanieczyszczen oraz kosztéw czyszczenia zaleca sie zastosowanie skutecznych stref czystosci (wycieraczki, maty)
przy wejsciach do budynku.

IL Czyszczenie po montazu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy usuna¢ luzne zanieczyszczenia. Luzno zalegajacy brud powinien zosta¢ wytarty lub usuniety

przy uzyciu profesjonalnego sprzetu przeznaczonego do pokry¢ podtogowych typu LVT.

Do czyszczenia zaleca sie stosowanie $rodkéw przeznaczonych do powierzchni pokrytych poliuretanem (preparaty klasy CC - PU np.
,PU $rodek do codziennej pielegnacji” dr Schutz). Na zakonczenie powierzchnia powinna zosta¢ zneutralizowana czysta woda.

IIL. Czyszczenie rutynowe
W zaleznosci od uzytkowania i stopnia zabrudzenia, czyszczenie moze by¢ wykonywane codziennie lub w dtuzszych odstepach
czasu. Zalecane sa dedykowane $rodki czyszczace do powierzchni PU, zgodnie z instrukcja producenta.

V. Czyszczenie gruntowe
W przypadku silnych zabrudzen nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie gruntowne z uzyciem profesjonalnego sprzetu przeznaczonego

do pokry¢ podtogowych typu LVT.

V. Konserwacja i pielegnacja
Fabryczna powtoka poliuretanowa (PU) zapewnia podstawowa ochrone podtogi podczas transportu, montazu i uzytkowania w

warunkach domowych. Aby uzyska¢ powierzchnie o wyzszej wytrzymatosci uzytkowej, w zakresie obiektowym oraz utatwic
czyszczenie powierzchni, zalecamy stosowanie produktu ,CC- PU Siegel matt” (dr Schutz). W zaleznosci od uzytkowania BEAUFLOR
nalezy kontrolowa¢ nawierzchnie regularnie pod katem szczelnos$ci pokrycia. W razie konieczno$ci powierzchnia powinna zosta¢
pokryta Srodkiem jeszcze raz. Prosimy przestrzega¢ zalecen producenta.

Do pielegnacji BEAUFLOR zabrania sie uzywania:
—  drucianych i nylonowych myjek do weiny
—  pasty do polerowania mebli
—  pasty do polerowania powstatej na basie spirytusu
—  proszku albo ptynu do czyszczenia Sciernego
—  wybielaczy i silnych $rodkéw

Nalezy unikaé:
—  gumowych podktadéw pod dywanikami, ktére moga doprowadza¢ do powstania Z6ttego przebarwienia podtogi w miejscu
ich potozenia.
—  gumowych nézek pod meblami, ktére moga powodowac przebarwienia. Nalezy usuna¢ je catkowicie lub potozy¢ podktadke
lub filc pomiedzy gumowa czescia i podtoga.

VL Usuwanie plam
Plamy i agresywne substancje nalezy usuwac niezwtocznie po ich powstaniu. Nalezy stosowa¢ dedykowane $rodki czyszczace, prze-
strzegajac zalecen producenta.

Po szczegétowe informacje dotyczace czyszczenia a takze, aby dobraé¢ i zaméwi¢ odpowiednie Srodki DO CZYSZCZENIA prosimy o
kontakt z przedstawicielem handlowym Newmor Polska Sp. z o.0.




